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      SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE TEMATICHE 
DELLôISOLAMENTO ACUSTICO DEI MASSETTI  DI SOTTOFONDO 

              Dott. Ing.Gian Luigi Pirovano 

      Conpaviper 

Calcestruzzi 

Italcementi Group 

 LE  PROBLEMATICHE  DI  

POSA  DEI  MASSETTI 

 DI  SOTTOFONDO 
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Imbarcamento del pavimento  

vincolato sul perimetro 
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Bolle nel rivestimento resinoso  

causate da umidità nel sottofondo 
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Rigonfiamento del sottofondo  

per difetto del materiale 
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Delaminazione del parquet per  

umidità eccessiva nel sottofondo 
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Piastrelle rialzate per ritiro del  

sottofondo e giunti insufficienti 
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Â Dal manuale «IL MASSETTO COME LO 

METTO» 

 

ÂDifetto  Ÿ Possibili cause 

21.09.2010, Calcestruzzi Italcementi Group, Scuola Edile di Bergamo - gian.luigi.pirovano@stemco.it 



21.09.2010, Calcestruzzi Italcementi Group, Scuola Edile di Bergamo - gian.luigi.pirovano@stemco.it 


